
 M-349-1 2204  
M-001 M-085 M-203* M-204 

M-224 M-251 M-303    

 

  

 
 

 

 

c
w

lu
n

d
b

e
rg

.c
o

m
 

 

 © CWL 

[mm] 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

PVC, ECB, FPO 

min 1,2 mm 

EN 12311-2 min 500 N/50 mm 
EN 12310-2 min 110 N 
EN 12317-2 min 450 N/50 mm 
EN 12316-2 min 150 N/50 mm 

A 

4x 

<18° 

* 



 M-349-2 2204  
M-203* M-236 M-277 M-284  

M-291 M-306 

  

  

 

 

c
w

lu
n

d
b

e
rg

.c
o

m
 

 

© CWL 

 

[mm] 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVC, ECB, FPO 

min 1,2 mm 

EN 12311-2 min 500 N/50 mm 

EN 12310-2 min 110 N 

EN 12317-2 min 450 N/50 mm 
EN 12316-2 min 150 N/50 mm 

 

 

4x 

4x 

A 

A

>18° 

* 

A 



 M-350 2209    
M-001  M-085  M-224  M-236   

M-277  M-284  M-291  M-306 

  

  

 

 

c
w

lu
n

d
b

e
rg

.c
o

m
 

 

© CWL 

 

[mm] 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 12311-1 min 300 N/50 mm 
EN 12310-1 min 150 N 
EN 12317-1 min 500 N/50 mm 
EN 12316-1 min 125 N/50 mm 

 

4x 

A 

A 

BITUMEN 

A

 

A

 

4x R 20-80 

4x R 20-80 



 
 

  

  

 

 

c
w

lu
n

d
b

e
rg

.c
o

m
 

 

 © CWL 

[mm] 

 

M-351-1 2110  
M-001  M-085  M-204  M-224   

M-251  M-277  M-303                                

  

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resitrix 
MB/CL 

RubberShell 
SA-FR 2.5 

EN 12311-2 
[N/50 mm] 

min 500 min 800 

EN 12310-2 
[N] 

min 12 min 130 

EN 12317-2 
[N/50 mm] 

min 200 min 200 

EN 12316-2 
[N/50 mm] 

min 80 min 150 

Resitrix SK W Full Bond /  
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